
 
Zpráva o stanovení vlhkosti úlomků cihel 

 
 
 
Název akce: Vrchlabí  
 
 
1. Počet zpracovaných vzorků:    6 ks porušených vzorků  
 
2. Rozsah a metodika zkoušek: 
 - vlhkost - ČSN EN ISO 17892-1 
  
3. Výsledky zkoušek   
  

a) zrnitostní rozbory - výsledek v % 
 
 

vzorek 
 

W 
(%) 

V1 1,21 

V2 1,52 

V3 2,02 
V4 0,54 

V5 0,21 

V6 3,87 
  
 
 
 
 
 
V Liberci, 11.7. 2019      vypracovala:  Blanka Vybíralová 

               
 
 
technická kontrola:   
  

       RNDr. Roman Vybíral            
    
 


